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1. Note generale si informatii

Va rugam sa retineti ¢ in momentul cumpararii in functie de eticheta aplicatiei, daca mozaicul este
potrivit pentru scopul propus. Nu vom fi rdspunzatori de niciun fel de reclamatie in caz de aplicare
necorespunzatoare. Va rugam sa retineti cd mozaicul provine intotdeauna dintr-un singur lot de
productie / de culoare.

Utilizati produsele potrivite pentru utilizarea preconizata si aplicati numai substrat pentru aplicare,
cimentare, protectie si curdtare de mozaic. Solicitati informatii de la producatorul in cauza sau de la
personalul calificat.

Inainte de a Incepe instalarea, verificati cu atentie calitatea si mozaicul sa nu prezinte variatii de
culoare, abateri dimensionale, pete si daune. Variatii usoare sunt posibile, in functie de material si
productie. Pietrele desprinse pot fi re-atasate la reteaua de mozaic cu un adeziv specific.

Va rugam sa retineti cd mozaicul din piatra naturald este un produs natural cu culori naturale si cu
variatii mici si canale de apa. Sunt posibile goluri de materiale in caz de mozaicuri din piatra
naturala anticata.

Va rugam sa cititi toate notele referitoare la materialele de productie utilizate inainte de fiecare
etapa de lucru. Efectuati intotdeauna o instalare de proba - inclusiv chituirea - cu o placa de mozaic
pentru a verifica toleranta produselor. Aplicati mozaicul mai departe numai in caz de proba reusita.
Reclamatiile privind bunurile trebuie sd fie facute nainte de instalare. Bunurile instalate sunt
excluse de la procedura de reclamatie si costurile rezultate / de instalare nu vor fi acceptate.

Este recomandat sa stocati mozaicurile si produsele chimice pentru constructie intr-un loc uscat in
camera unde vor fi aplicate cu aproximativ 24 de ore inainte de instalare. Astfel, temperatura optima
de procesare poate ajunge la 20 °C.

2. Suprafata si taiere

Suprafata trebuie sa fie stabild, netedd, nivelatd, durabild, uscata si fara praf. Nivelati intotdeauna
suprafetele denivelate - pregatiti suprafetele albe cu un adeziv flex alb - si apoi slefuiti cu o tocila
dupa cca. 12 ore (aspirati praful produs). Asperizati suprafetele netede si extrem de dense. Pe
suprafetele pe baza de ciment / minerale se va aplica un grund (pardoseli, ipsos, gips-carton), in
timp ce acest lucru nu este necesar in cazul elementelor de sustinere.

Utilizati instrumentul adecvat de tdiere in functie de materialul de mozaic. Sfat: Reduceti tdierea
printr-o planificare inteligenta (a se vedea 3. aplicare), deoarece exista un risc de deteriorare/rupere
de material. Utilizati numai "markeri ne-permanenti" pentru a marca in timpul taierii.

Mozaic din aluminiu/otel inoxidabil si cupru
Taiati mozaicurile cu o frezd sau un ferastrau cu apa. Neteziti marginile taiate cu hartie de nisip sau
pile metalice. Nu atasati sau lipiti produse aderente/materiale pe suprafata, pe care veti dori sa le
eliminati mai tarziu.



Mozaic din sticla
Utilizati un cleste pentru mozaic pentru fiecare piatrd si un polizor unghiular cu disc de diamant sau
o freza cu apa cu lama de fierdstrau din diamant pentru foaia completa. Mai intai, trasati linia de
taiere dorita cu un creion pe hartie (sau direct pe mozaic in caz de placi cu o grila pe partea din
spate). Tdiati mozaicul pas cu pas in mai multe parti cu freza cu diamant. Neteziti marginile tdiate
cu hartie de nisip.

Mozaic din piatra artificiald/naturala si combinatie de piatra naturala
Taiati mozaicurile cu o freza cu apa sau un polizor unghiular cu disc cu diamant / disc de tadiere
pentru piatra.

3. Aplicare

Selectati un punct de plecare adecvat si, prin urmare, tineti cont de dimensiunea pietrei si a foilor de
mozaic, precum si de aspectul optice. Incepeti intotdeauna cu placa de mozaic completi si adaugati
piesele la sfarsit. Luati in considerare grosimea mozaicului si formatul placii, daca aplicati mozaicul
impreund cu alte materiale. Se recomanda sa aplicati foaia de mozaic mai intai pe podea si sa
continuati aplicarea pe perete. Prin urmare, tineti cont de distanta dintre foi. Latimea de imbinare a
pietrei ar trebui sd fie, de asemenea, respectatd intre foile de mozaic. Este util sd desenati linii pe
zona pe care urmeaza sa aplicati, in scopul de a simplifica pozitionarea corecta a foilor de mozaic.

Consistenta compusului / adezivului de aplicare nu trebuie sa fie prea lichida, pentru a evita
alunecarea foilor de mozaic. Aplicati compusul / adezivul de aplicare doar in cantititi mici, cu o
spatuld dintatd adecvata (dinti dreptunghiulari cu largimea de 2,5 mm si adancimea de 3,5 mm sau
dinti patrati 4x4 mm sau 6x6 mm (zone externe sau zone permanent umede (fatade, terase, piscine).
Ulterior neteziti, pentru a se asigura aplicare fard goluri, astfel incat adezivul si reteaua sa nu fie
vizibile.

Luati cate o foaie de mozaic din ambalaj / cutie de carton. Aplicati Intotdeauna mozaic din mai
multe cutii de carton. Creati foaia de mozaic pe zona pregatitd, dati cu rola si apasati incet foaia
compusul / adezivul de aplicare. Apasati foaia de mozaic cu rola de cauciuc si nivelati pietrele mici.

Pastrati zona curatd in timpul procesului de aplicare complet si scoateti compusul / adezivul de
aplicare 1n exces din imbinari.

Va rugam sa folositi doar compus / adeziv de aplicare cu baza alba (pentru a evita stralucirea
acestuia prin culoare), care este potrivit pentru mozaicul / utilizarea conforma / fundalul respectiv.

Mozaic din sticld/aluminiu/otel inoxidabil si cupru
Aplicati aceste mozaicuri cu un compus / adeziv de aplicare alb (polimer modificat si C2FT sau
C2FTE hidraulic cu intarire rapida conform clasificarii EN) pentru materiale ne-absorbante.
Permitetia aderarea pe directia de aplicare pentru un aspect uniform.

Mozaic din piatra artificiald/ceramica/naturala si combinatie de piatra naturala
Aplicati aceste mozaicuri cu un compus / adeziv de aplicare alb adecvat pentru piatra naturala
(polimer modificat si C2FT sau C2FTE hidraulic cu intarire rapida conform clasificarii EN) pentru
materiale ne-absorbante.

Zona permanent umeda
Asezati mozaicul In zona permanent umeda doar cu un adeziv din rasina cu reactie rezistent chimic
(liant din rasina cu reactie 2 componente, R2T conform clasificarii EN). In acest scop, contactati



producdtorul pentru a cunoaste materiale suplimentare sau a afla alte informatii. Mozaicul din sticla
trebuie sa fie aplicat In interiorul piscinei ca mozaic montat pe hartie pe partea din fata.

Lasati compusul / adezivul de aplicare sa se usuce pentru aprox. 24 de ore, inainte de a incepe
chituirea.

4. Chituirea

Aplicati mortar pe mozaic pe o suprafatd mica, cu etansare adecvata. Fata de imbinare si substratul
trebuie sd fie uscate si nu trebuie sa prezinte rezistentd la aderenta. Razuiti reziduurile adezive la o

profunzime uniforma la nivelul imbinarilor inainte de aplicare. Imbinarile nu ar trebui si fie umede
in momentul chituirii.

Introduceti agentul de etansare cu o pana de cauciuc si/sau o placuta cauciuc in imbinari. Eliminati
excesul de etansare cu un burete. Curatati suprafata de mozaic cu o carpa uscatd. Materialul de
etansare trebuie ldsat sd se usuce timp de o zi, pand cand intrega zona este curdtata cu un agent de
curdtare adecvat (a se vedea 6. curatare).

Unele mozaicuri prezinta zone de depresiune de la design-ul optic sau din cauza caracteristicilor
specifice de material. In timpul chituirii, reziduurile de etansare pot rimane in pozitie si s ofere
zonei de mozaic un "efect cu dungi sau pete". O reducere a acestui efect poate fi atins doar prin
curatarea imediata dupa chituire si utilizarea unui agent de etansare asemanator cu argila. Un
contrast de culoare puternica subliniaza efectul.

Mozaic din aluminiu/otel inoxidabil si cupru
Chituiti aceste mozaicuri, dupa uscarea compusului / adezivului de aplicare cu un material de
etansare cu polimeri pentru materiale ne-absorbante. Recomandam Racofix RF-X Feinfuge. Un
agent de etansare ce contine nisip de cuart poate duce la zgarieturi pe suprafatd, in cazul utilizarii cu
un instrument incorect. Un agent de etansare cu ingrediente nepotrivite poate afecta suprafata
sensibild. Nu atasati sau lipiti produse aderente/materiale pe suprafata, pe care veti dori sa le
eliminati mai tarziu.

Mozaic din sticla
Chituiti acest mozaic, dupa uscarea compusului / adezivului de aplicare cu un material de etansare
cu polimeri pentru materiale ne-absorbante. Un agent de etansare ce contine nisip de cuart poate
duce la zgarieturi pe suprafatd, in cazul utilizarii cu un instrument incorect. Umpleti complet
imbindrile cu agent de etansare, pentru a evita refractia luminii.

Mozaic din piatra artificiald/ceramica/naturala si combinatie de piatra naturala
Chituiti aceste mozaicuri, dupa uscarea compusului / adezivului de aplicare cu un material de
etansare adecvat pentru piatra naturala cu polimeri pentru materiale ne-absorbante.

Zona permanent umeda
Chituiti mozaicul din zona permanent umeda doar cu un agent de etansare cu rasind de reactie
rezistent chimic.

5. Instructiuni de protectie

Mozaic din piatra naturala si combinatie de piatra naturala
Impregnati mozaicului din piatra naturald, cu un agent protector la pete potrivit pentru protectia
pietrelor Impotriva petelor si a culorii dupa aplicare si Tnainte de chituire.



Daci se doreste o suprafatd colorata, atunci zona trebuie sd fie tratatd cu un agent de impregnare
adecvat pentru piatra naturala dupa chituire.

Mozaic ceramic nesatinat
Aplicati agent protector la pete pentru mozaic ceramic nesatinat, daca doriti sd protejati suprafata
acestuia.

6. Curatare

Mozaicurile pot fi curdtate cu apa calda si o carpa si nu trebuie sa se utilizeze ceara, ulei sau acizi.
Nu utilizati niciodata lichide de spalare prin frecare / bureti tari sau detergenti cu aditivi chimici
puternici, deoarece acestea pot afecta si zgaria suprafata mozaicului.

Mozaic din aluminiu/otel inoxidabil si cupru
Curatati mozaicul cu un burete moale si solutie calda de sapun sau alcool. Nu utilizati detergenti
acizi sau bazici.

Mozaic artificial / din sticla
Curatati mozaicul cu agenti de curdtare a sticlei disponibili in comert, ne-alcalini fara componente
abrazive.

Mozaic din piatra naturala si combinatie de piatra naturala
Curatati mozaicul cu agenti de curatare a pietrei naturale disponibili in comert, fara grasimi, ne-
alcalini de la acelasi producator ca si agentul de impregnare. Impregnarea nu ofera protectie
impotriva expunerii la acizi. Mozaicurile din piatra naturald nu trebuie sa fie tratate cu un "agent de
indepartare gri" acid sau alcalin, sau agenti de curdtare corozivi. Va rugam sa tineti cont de
instructiunile de curatare de alte materiale utilizate pentru mozaicul combinatie din piatra naturala.

Explicarea prescurtarilor:

AEM = Aluminium- / Edelstahl- / Kupfermosaik [mozaic din aluminiu / otel inoxidabil / cupru]
ASM = Atrtificialmosaik [mozaic artificial]

GM = Glasmosaik [mozaic din sticla]

KM = Keramikmosaik [mozaic ceramic]

KMU = Keramikmosaik unglasiert [mozaic ceramic nesatinat]

NM = Natursteinmosaik [mozaic din piatrd naturala]

Nota: Se pot intalni modificari, erori de imprimare si erori (01.11.2015).



